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Verarbeitungsanleitung

Vorbereiten:

Die Fugen missen riickstandsfrei von Unkraut, Wurzeln und losen Teilen gereinigt und auf min. 30 mm
Tiefe (bei Verkehrshelastung mind. 2/3 der Steinhdhe) freigerdumt werden. Der zu verfugende Belag ist von
jeglichem Schmutz zu befreien. Angrenzende nicht zu verfugende Stellen sollten abgeklebt oder abgedeckt
werden. Es wird empfohlen das Gebinde vor der Verarbeitung in warmerer Umgebung (20°C) zu lagern.
Dies vereinfacht die Durchmischung deutlich. Um Setzungen und lose Steine zu vermeiden, empfehlen wir einen
dauerhaft wasserdurchldssigen und tragfahigen Untergrund entsprechend der spéteren Belastung (achten Sie
auf die aktuellen Normen und Richtlinien).

Vornassen:
Ndssen Sie die gesamte Flache ausgiebig vor. Hohere Bodentemperaturen und saugfahiges, offenporiges
Gestein erfordern intensiveres Vornassen. Generell ist sauberes und kaltes Wasser zu verwenden.

Mischen:

Offnen Sie den Sack und fiillen Sie den Sand in einen geeigneten Mischbehalter. Den Inhalt der separat
gelieferten Flaschengebinde hinzugeben. Es ist keine Wasserzugabe notig. Achten Sie auf eine vollstandige
Leerung der Flaschen. Nutzen Sie ein professionelles Riihr- oder Mischgerat. Mischvorgang langsam drehend
starten und mind. 2 Minuten lang griindlich mischen. AnschlieBend das Mischgut in einen sauberen Eimer
riickstandslos umtopfen und den Mischvorgang weitere 4 Minuten intensivieren. Es muss eine gleichmaBige,
klumpenfreie und rieselfahige Mortelmasse vorliegen.

Verfiillen der Fugen:

Schiitten Sie die fertige Mischung auf die vorgenasste Flache. Die Fugmasse mit einem Gummischieber oder
einem groben StraBenbesen sorgfaltig und mdoglichst diagonal zur Fuge einarbeiten. Um eine gleichmaBige
Optik zu erzielen, empfiehlt es sich den Fugenmértel iiber die komplette Flache zu ziehen (Harzfilm). Halten
Sie wéhrend dieser Arbeiten die unverfugte Flache sténdig nass. Den Wasserstrahl nicht auf den zu verarbei-
tenden Fugenmértel richten. Um bei schmalen und tiefen Fugen eine verdichtende Fugenfiillung zu gewéhr-
leisten, kann unterstiitzend ein geeignetes Stampfwerkzeug (z.B. Fugeisen o. A.) eingesetzt werden.

Reinigen der Flache:

Kehren Sie nach ca. 10-20 Minuten die Steinoberflache vorsichtig und diagonal zur Fuge, mit einem mittel-
groben StraBenbesen ab. AnschlieBend entfernen Sie mit einem feinen Kokosbesen die Gbrigen Mortel-
reste. Abgekehrtes Material ist nicht mehr zu verwenden. Achten Sie darauf, dass Fasen (Abschrdgung der
Seitenkanten) bei Platten und Pflaster freigelegt werden miissen.

Nachbehandlung:

Schiitzen Sie die frisch verfugte Fldche fiir 12-24 Std. vor Regen. Als Regenschutz empfehlen wir Baufolien
oder Abdeckplanen. Damit ausreichend Luft zirkulieren kann, darf der Regenschutz nicht direkt auf die Fldche
aufgelegt werden. Bei Temperaturen um 20°C ist die Flache nach 24 Std. bereits begehbar und nach 3 Tagen
befahrbar. Vor der Nutzung empfiehlt sich eine Festigkeitsprifung. Reinigungsarbeiten (Hochdruckreiniger
max. 120 bar, mind. 20 cm Abstand) diirfen friihestens nach 7 Tagen durchgefiihrt werden.

Kunstharzfilm: Nach der Verfugung mit A-JOINT® FLEX verbleibt ein diinner Harzfilm auf der Steinoberflache, welcher die
Steinfarbe intensiviert und den Stein vor Verschmutzungen schiitzt. Dieser Harzfilm verschwindet i. d. R. durch Witterungs-
einfliisse und Nutzung der Flache im Laufe der Zeit. Legen Sie im Zweifelsfall eine kleine Testflache an. Der Kunstharzfilm ist
kein Ausfiihrungsmangel, da weder Qualitdt noch Funktionalitat der Fuge beeintrachtigt werden.

Anwendungstechnische Hinweise: Nutzen Sie A-JOINT® FLEX nur bei standfestem, tragfahigem und dauerhaft wasser-
durchldssigem Unterbau oder einem Gefalle von mind. 2%. Die Anwendung wird nur in gut beliifteten Bereichen empfohlen.
Wir weisen auf das Tragen von ausreichender Arbeitsschutzkleidung hin. Arbeitsgerate sollten wahrend und nach der Verarbei-
tung mit Wasser gereinigt werden.

Befreien Sie die Fugenoberflache regelmaBig von Schmutz, Laub und Moos.

Alle Fiillstoffe sind Naturprodukte und unterliegen natiirlichen Farbabweichungen. Unsere Informationen basieren auf jahre-
langen Erfahrungswerten und dem jetzigen Stand der Technik, sind jedoch unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechts-
verhaltnis dar.

Technische Daten:

System: 2-komponentiger-Epoxidharzmértel

Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 20-30 Minuten

Verarbeitungstemperatur: > 0°C, max. 30°C

Freigabe der Fldche bei 20°C: nach 24 Std. begehbar, nach 3 Tagen befahrbar

Lieferform: 23 kg Sackware

Lagerfahigkeit: 24 Monate in der original verschlossenen Produktverpackung, trocken und frostfrei
Druckfestigkeit: Auf Grund der hohen Flexibilitat ist dieser Wert nicht bestimmbar
Biegezugfestigkeit: 2,4 N/mm?

Max. Dehnung: 3,86 %

Zugspannung: 1,0 MPa (= 1 N/mm?)

Statisches Elastizitatsmodul: 900 N/mm?

Festmorteldichte: 1,52 kg/dm?

Wasserdurchléssigkeit: 2,786 * 102 m/s (bei 10 % Fugenanteil ca.4,72 I/min/m? je nach Verdichtung)

Verbrauchstabelle kg/m?2 — Berechnungsgrundlage 30 mm Fugentiefe

SteingroBe 9x11cm 20x 10 cm 40 x 40 cm 60 x 40 cm 90 x 60 cm
Fugenbreite 8 mm 5,30 kg 4,04 kg 1,46 kg 1,23 kg 0,82 kg
Fugenbreite 10 mm 6,30 kg 4,91 kg 1,81 kg 1,52 kg 1,03 kg

Alle Verbrauchswerte sind ca. Werte, die auf Erfahrungen rechnerisch ermittelt wurden. Der tatsachliche Verbrauch kann durch die Verarbeitung
und Flachengegebenheiten abweichen. Verbrauchsrechner unter: www.a-joint.de
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